
Hauptikonerstrasse 1 / Rossau
8932 Mettmenstetten

Telefon +41 44 767 04 90
info@innenausbau-masskuechen.ch

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemässer Handhabung und mangelnder Befolgung der Anweisungen gemäss dieser 
Anleitung. Sollten Sie unsicher sein, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Tägliche Reinigung

Die Reinigung von Glas kann mit ei-
nem handelsüblichen Crème-Reiniger 
oder Gallstein erfolgen. Verwenden 
Sie dazu am besten ein Mikrofa-
sertuch. Bei Reinigungsschwämmen 
bitte nur den für Glas geeignete Typ 
verwenden (blaues oder weisses 
Scheuerflies, niemals grünes). In kei-
nem Fall dürfen scheuernde Mittel 
verwendet werden.

Insbesondere Kalkflecken können mit 
Kalkentferner oder Putzessig entfernt 
werden. Lassen Sie das Mittel 2–3 Mi-
nuten einwirken und waschen Sie es 
danach ab. Anschliessend wie oben 
reinigen. Um Kalkrückstände zu ver-
meiden, trocken Sie die Oberfläche 
nach der Reinigung.

Gröbere Kalkflecken entfernen

Die Glasoberfläche mit Kalkentfer-
ner (Durgol) oder Putzessig vorgän-
gig behandeln, einwirken lassen 
(2–3 Minuten) und abwaschen. An-
schliessend wie oben reinigen. Um 
Kalkrückstände zu vermeiden, ist die 
Oberfläche nach der Reinigung zu 
trocknen.

1.	Die Glasoberfläche mit einem sau-
beren Lappen anfeuchten.

2.	Crème-Reiniger oder Gallenseife mit 
Reinigungsschwamm kreisförmig 
auf die Glasoberfläche aufbringen.

3.	Während mind. 2 Minuten einwirken 
lassen.

4.	Gründlich mit Wasser abspülen, da-
mit alle Putzmittel-Rückstände ent-
fernt werden.

5.	Anschliessend die Glasoberfläche 
mit einem Trockentuch nachreiben.

 

Im feuchten Zustand können auf der 
Oberfläche von satiniertem Glas ge-
legentlich vorübergehende, optische 
Effekte erscheinen, die nach dem Ab-
trocknen nicht mehr sichtbar sind.

Zu beachten

•	 Niemals einen Reinigungsschwamm 
mit grünem Vlies verwenden. Diese 
scheuern zu stark und die Glasober-
fläche kann beschädigt werden.

•	 Normales Spülmittel (z.B. Handy, 
Palmolive) hinterlässt Rückstände.

•	 Glasreiniger (z.B. Ajax) weist eine zu 
schwache Wirkung gegen Fett- und 
Kalkrückstände auf.

Rückwände aus Glas


